Metall zwischen Steinen — kupferne Axte und Beile des
bohmisch-mahrischen Aneolithikums (ca4400 bis 2200 v. Chr.)

Miroslav Dobes

Summary Zusammenfassung

Metal among stones — Copper axes of the Bohemian- In dem vorliegenden Beitrag werden die &neolithischen schwe

Moravian Eneolithic period (c. 4400 to 2200 BC) ren Kupfergegenstéande (Flachbeile, Hammer- und Kreuz
axte) behandelt, die bisher im béhmisch-méahrischen Aneoli

This paper deals with the Eneolithic heavy copper objects ( #itikum (ca. — w. Chr.) nachgewiesen bzw. ver6 ent

axes, axe-hammers, adze-axes) that have been recordeliclor wurden (Stand fir Mahren von , fir Béhmen von
published so far (in Moravia as of , in Bohemia as of ) °). Kurz wird der aktuelle Quellenstand vorgestellt und
in the Bohemian-Moravian Eneolithic (c- BC). The mdgliche Alternativen zur Rolle der schweren Kupfergegen
current structure of the source material is brie y mentionedtdnde in der damaligen Gesellschaft kommentiert. Der
and possible alternatives to the role of heavy copper objectdHauptteil des Beitrags konzentriert sich auf eine umfassende
society at that time are commented on. The main part of theiswertung des verfigbaren Fundbestands, und zwar schritt
contribution is focused on a comprehensive evaluation of theise in den vier Hauptetappen des béhmisch-méahrischen
available stock of nds, proceeding gradually through the foukneolithikums (Frithaneolithikum, Altaneolithikum, Mittela
main stages of the Bohemian-Moravian Eneolithic (Initialgolithikum und Jungéneolithikum). Der Schwerpunkt liegt
Early, Middle, and Late Eneolithic). Emphasis is placed on taef der chronologischen Stellung einzelner Fundklassen und
chronological position of individual classes and types of ndsypen, dem Bezug der présentierten Artefakte zum zeitgenos
the relationship of the artefacts presented here to their- cagischen Fundumfeld Mittel- und Stidosteuropas und im Kon
temporaneous environment in Central and Southeast Eurdpet ihrer Materialzusammensetzung auch auf den Beziehun
and, in the context of their material composition, on the linkgen zu einzelnen vermuteten Produktionszentren (Sieben-
to their presumed production centres (Transylvania, Slovakiéiygen, Slowakei, Ostalpen). Erwéhnt werden auch aneolithi
Eastern Alps). The Eneolithic evidence of the pyrotechnolsghe Belege der pyrotechnologischen Metallverarbeitung aus
cal processing of metal from the territory of the Czech Repualem Gebiet der Tschechischen Republik.
lic is also mentioned.

Schlagwérter Bohmen, Aneolithikum, Kupfer achbeile,
Keywords Bohemia, Aenealithic, copper at axes, hammer/Hammer-/Kreuzéxte, Materialgruppen
cross axes, material groups

1. Einleitung nicht nur Schmuckstiicke gegossen, sondern auch schwerere
Gegenstande, in diesem Fall Flachbeile (Caneva sess).
Vor mehr als e ee¢ Jahren begannen die Menschen im  Wahrscheinlich nicht lange danach erlebte die Kupfer
Nahen Osten, seltsame »Steine« zu sammeln. Im Gegensatetallurgie auf dem Balkan einen groRen Aufschwung.
zu anderen zer elen sie bei einem Schlag nicht, sondern-veDavon zeugen nicht nur Hunderte von Kupferartefakten,
anderten ihre Form. Und wenn sie erwarmt wurden, lieRensondern auch Kupferbergwerke. Anhand der Radiokarbon
sie sich durch Schmieden noch leichter umformen. Bei sehdatierung von Geweihhacken aus den Schachten in Rudna
hohen Temperaturen ossen sie wie Wasser. Spater hat ma6Glava, Borski okr. (Serbien), kdnnten die Anfange des Kup
entdeckt, dass dieses Material bei hohen Temperaturen audrerzabbaus dort schon in die ersten drei Jahrhunderte des
aus blau- und grinblaufarbigen Stiicken gewonnen werden Jts. vChr. datiert werden (Pernicka a. eeee; Bori sses ).
konnte, die genau dort vorgekommen sind, wo diese formba In Mitteleuropa taucht eine gréRere Anzahl von Kupfer
ren »Steine« — gediegenes Kupfer — gefunden wurden. Digegenstanden erst nach €¢ VChr. auf. In der Tschechi
ungewohnlichen Eigenschaften haben das Material somischen Republik handelt es sich chronologisch gesehen um
von Anfang an zu seiner Verwendung im symbolischendie jiingeren Stufen der Lengyel-Kultur. Bhmen und Mé&h
Bereich vorbestimmt. Von Anfang an wurden daraus nichtren be nden sich zusammen mit Mitteldeutschland somit
nur Schmuck (Ozdo an/Ozdo an eees), sondern auch Pres an der nordwestlichen Peripherie eines Produktions- und
tigeguter hergestelit Distributionsnetzwerks, das auf metallenen Prestigegitern
Die ersten Artefakte aus gegossenem Kupfer tauchten ibasiert und in engem Kontakt mit dem Distributionsbe
der Alten Welt um ,ess v. Chr. auf. Dabei handelt es sichreich der Jadeitbeile, t. einer zeitgleichen westeuropdi
beispielsweise um Gegenstéande aus dem Tell Yumuktepe sthen Form von Prestigegutern, steht (Pétrequin et al.
der Nahe der Stadt Mersin in der Sudtlrkei. Dort wurdensess, ),
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Abb. Verbreitungskarte der aneolithischen kupfernen Axte und Beile in der Tschechischen Republik (ca. €€+s—+&lw.). Das sogenannte alte

Siedlungsgebiet ist auf der Karte blau markiert; fir Bohmen wurde die Siedlungsékumene bandkeramischer Kulturen verwendet, fur Mahren die
Okumene mahrischer bemalter Keramik. Kleinere Kreise weisen auf nur einen Fund aus der Katastralgemei@eéen@rkung) hin, groRere Kreise auf
mehrere Einzelfunde aus der Katastralgemeinde, Quadrate auf Hortfunde.

Fig.

Distribution map of the Eneolithic copper axes in the Czech Republic (c. - BC). The so-called old settlement area is marked in blue;

for Bohemia, the areas settled by Linear Pottery Cultures are used; for Moravia, the distribution area of Moravian painted pottery. Smaller circles denote

one nd from the cadastral area, larger circles several individual nds from the cadastral area, and squares stand for hoards.

2. Quellenstand in der Tschechischen Republik in einem mehr oder weniger zuverlassigen Siedlungskontext

gefunden und eins stammt wahrscheinlich aus einem Grab

In der Tschechischen Republik verfigen wir derzeit aus

dem gesamten Aneolithikum (c&Ese—sees v. Chr.) liber

ca.ee Axte und Beile unterschiedlicher Formen (Abbe). 3. Funktionale Interpretation schwerer

Etwa ** % sind Flachbeile, der Rest besteht aus Hammer-, Kupfergegenstande

Kreuz- und Schafthalséxten. Die Hau gkeit von Metallafte

fakten ist im Vergleich zu den aus Stein hergestellten ExenDie einzigartige Bescha enheit des Materials und das mar

plaren &hnlicher Fundkategorien eher vernachlassigbar, dginale Vorkommen im Vergleich zu steinernen Exemplaren

die steinernen Axte und Beile in die Tausende gehen. Sihnlicher Formen zeugen davon, dass Metallartefakte eher

wurden allein an einer einzigen tschechischen &aneolithiim symbolischen Bereich verwendet wurden (vgl. Strahm

schen Fundstelle, in Denemark bei Kutna Hora, okr. Kutnaess; Neustupny eee, -), also beispielsweise fur représen -

Hora, bei systematischen Ausgrabungen <€+ ganze Exemptative und zeremonielle Zwecke oder als Votiv. Auf die Funk

lare und Fragmente geschli ener Steinartefakte und nur eintion als Weihgaben deuten beispielsweise die Funde in Berg

Kupferbeil entdeckt (siehe Zapotocky/Zapotocige, ese— regionen vollig aulRerhalb des Gebietes dauerhafter-pra

osf; o €; eoe; eoo: ApD. historischer Besiedlung und die Funde aus Torfmooren hin
Die Kollektion von schweren Kupferartefakten besteht(vgl. Abb.s; Dobes sees, o-—e: DobeS u. a.eee,, Abb. <—e).

derzeit groR3tenteils aus Einzelfunden ohne weitere Fundumin Betracht kommen auch andere Verwendungszwecke,

stdande. Nur ein kleiner Teil stammt aus Hortfundenz.B. als Prunkwa en, wiederum mit dem Mehrwert einer

(ca.s, %, am meisten aus Mahren); vier Artefakte wurdenReprasentationsfunktion. Die Herstellung von Metallwerk

oo ou)_

¢ Z.B. ein Keulenkopf aus der Fundstelle Can
Hasan, Prov. Karaman (Turkei), aus der Wen
de vom . zum -.Jt. vChr., siehe Yalgin eee.

« Fir genaue Angaben zu allen Fundorten
siehe die im Abbildungsnachweis von Abb.
zitierte Literatur.
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Abb. Verbreitungskarte der kupfernen &neolithischen Hammer- und Kreuzéxte in der Tschechischen Republik (ca. €€+s—€tw.). Die Kreise
deuten auf Hammeraxte und die Dreiecke auf Kreuzaxte hin. Hortfunde sind umrahmt: « Mlazovice, okr. Jitin; « Roudnice, okr. Hradec Kralové;
« Stra®nice, okr. Hodonin; € Velké Losiny, okr. Sumperk. Fir weitere Erlauterungen siehe Abb. e.

Fig. Distribution map of the Eneolithic copper axe-hammers and adze-axes from the Czech Republic (BC). Circles denote axe-hammers,
triangles adze-axes. Hoards are circumscribed. Mlazovice, Ji in district; Roudnice, Hradec Kralové district; Stra%onice, Hodonin district; Velké
Losiny, Sumperk district. For additional explanations, see Fig. .

zeugen im mitteleuropaischen Aneolithikum ist jedochcal). Das Vorkommen von kupfernen Hammeraxten im
mehr als zweifelhaft. Die dominanten Rohsto e fiir deren béhmisch-méahrischen Aneolithikum endet mit den Exempla
Erzeugung blieben nach wie vor Stein, Knochen, Holz usw.ren mit brettférmigem Rumpf (Typen Handlova, Szendy,
wenn man von dem Einzelfund des Typs Eschollbriicken aus
Lu®ice, okr. Hodonin, absieht (siehe unten).
4. Fruh&neolithikum (ca. 4400-3800 v. Chr.) Chronologisch gesehen durften die ersten Hammer- und
Kreuzéxte etwa um die Mitte des Jts. vChr. vorkommen
Den ersten schweren Kupfergegensténden begegnen wir idas Ende der mahrischen bemalten Keramik), die zweite
Bdhmen und Mé&hren etwa um die Mitte desJts. vChr. Es Gruppe am Ende desselben Jahrtausends (die Jordansmih
handelt sich meist um Einzelfunde, deren chronologisdtie- ler Kultur) sowie die Typen Handlovd und Szendikurz
ordnung nur aufgrund formaler Ahnlichkeiten mit besser nach €ese v. Chr. (Epilengyel mit dem Vorkommen der Fur
datierten Exemplaren im Karpatenbecken oder auf dem-Bathenstichkeramikkultur und Schussenrieder Gruppe). Der
kan moglich ist. Die Klassi kation der Hammer- und Kreuz friher zunéchst deklarierte chronologische Zusammen
axte basiert bis heute auf einem Artikel vongchubert (e=-),  hang der Hammeraxte des Typs Handlova mit der Badener
der spater von verschiedenen Autoren in Details modi ziertKultur (Novotnd e €, se—€; Schubert/Schubert seee,
wurde (zB. Patay *s€; Heeb +«€). Am Anfang der typologik ~ ---—-- *) erscheint héchst unwahrscheinlich (dazu schon
schen Reihe sollten also Hammer- und Kreuzéxte ohne Sehafiofik/Bublovd eee,, * ).
lochfortsatz stehen (Typen Plotnik, -oka und Mugeni), Aus Béhmen und M&hren wurden bisher e« Hammer
wonach die Exemplare mit Schaftlochfortsatz folgen (Hamaxte verd entlicht (Abb.s). Wie tblich handelt es sich meist
meréxte der Typen Holit, Ke®marok, M&eresztes, Székely- um Einzelfunde, in zwei Féllen um Hortfunde
Nédudvar; Kreuzaxte der Typen Jaszladany und Nogradmar

* Mlazovice, okr. Jitin, in Béhmen und
Stra®nice, okr. Hodonin, in Mahren; Schubert
eo- Abb. e,; pihovsky eees o-: Taf. oo,
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Abb. Kupferne Hammeraxte (ca. €€se—eeee v. Chr.). Fundauswabhl. In Klammern hinter der Fundstelle wird der Typ des Artefakts angegeben.
« Olomouc-Holice, okr. Olomouc (Plotnik);  Praha-Podbaba (Ke®marok); » Mlazovice, okr. Jitin (Székely-Nadudvar); € Mohelnice, okr. Sumperk
(Mez keresztes); , Dvory, okr. Nymburk (Holit).

Fig. Copper axe-hammers (c.—+ BC). Selection. The type of artefact is given in parentheses after the site of discovery. Olomouc-Holice,
Olomouc district (Plo nik); Praha-Podbaba (Ke%omarok); Mlazovice, Ji in district (Székely-Nadudvar); Mohelnice, Sumperk district (Mez keresztes);
Dvory, Nymburk district (Holi ).

Als die altesten kdnnen wir die Hammeraxte vom Typbei Hammeraxten handelt es sich hierbei meist um Einzel-
Plofnik betrachten, die in allen Fallen bisher nur in Mahrenfunde, Horte sind bisher nur zweimal bekannt. Einer von
entdeckt wurdet. Die meisten kupfernen Hammeréxte ausihnen wurde in der Nahe von Velké Losiny, okr. Sumperk,
Bdhmen und M&hren gehoren zu den typologisch weiterentim Norden Mahrens entdeckt, bereits auBerhalb des alten
wickelten Varianten mit Schaftlochfortsatz (Beispiele sieheSiedlungsgebietes, und ist daher wahrscheinlich als Hin
auf Abb.e). Der stilistische Endtyp Szendrist bisher nur weis des Kommunikationsnetzes zwischen Mahren und
durch zwei Exemplare aus Bohmen belegt (ABh. Schlesien anzusehen. Er besteht aus drei Kreuzaxten vom

Etwas hau ger als Hammeraxte sind im Untersuchungs Typ Jaszladany (Abh,s—e). Der zweite Hortfund, jener aus
gebiet die Kreuzaxte anzutre en (vgl. Ablk). Wahrend in  Roudnice, okr. Hradec Kralové, ist wegen seiner einzigarti
Mahren der Typ Jaszladany eindeutig vorherrscghist aus gen Kombination von Kreuzéxten der Typen Jaszladany und
Bohmen eher der Typ Nogradmarcal beleghhnlich wie Négradmarcal interessant (vgl. Abpe—,).

€ Beispiel auf Abbs,e; insgesamt €—, Stiick: , Zwolf Exemplare im Vergleich zu drei vom - Vier von insgesamt sechs Exemplaren, fir
HUIhOVSKY eeee, ee: oE; Taf. o e—e.-: Dobes/ Typ Nogradmarcal, finf Fragmente sind Beispiele fur beide Typen siehe Abp.
Peska eeee. typologisch unbestimmbar.
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Abb. Kupferne Hammeréaxte vom Typ
Szendr (ca. €eee—eeeev. Chr.). * Praha-
Strahov; » Mltechvosty-Vepfek, okr. M Inik.

Fig. Copper axe-hammers of the type Szendr”
(c. —< BC). Praha-Strahov; Mle-
chvosty-Vepeek, MeInik district.

Die Hortfunde von Metallartefakten aus diesem Gebiebkr. Hodonin, bestand aus drei kupfernen Flachbeilen vom
Europas bestatigen immer wieder das Vorkommen von kupTyp Jordanow (pihovsky eeee, e: Taf. ¢,-e—-e). Der Hort -
fernen Flachbeilen schon mindestens seit dem Horizont defund von Nedakonice, okr. Uherské Hradist , enthielt zwei
altesten kupfernen Hammer- und Kreuzéxte (vgl. Antonovi kupferne Flachbeile, einen MeiBel und ein Artefakt, das
ool oo: o €0 Taf. ,—o; Chernakov eeee). Ihre Klassi - als ein kupferner Rohling/Gussbarren interpretiert werden
zierung ist auBerst uneinheitlich und es werden im Grundekann (Abb.e).
selbstandige typologische Systeme fiir einzelne Lander oder Der Gussbarren aus Nedakonice konnte die lokale-Pro
Regionen erstellt Fir die Tschechische Republik wurde einduktion zumindest eines Teils der typologischen Skala frih-
System entworfen, das alle &neolithischen kupfernen Flacténeolithischer Kupferartefakte sowie das Vorkommen
beile in drei typologische Hauptgruppen einteiltAnschlie  bestimmter Typen belegen. Im Untersuchungsgebiet tau
Rend wurde es weiter modi ziert (Klassen a. ses; DobeS chen in dem Fundgut zum Beispiel Artefakte auf, fur die wir
esse se—se: DObES €t Al. o000, so—se). entsprechende Vorlagen nicht im Karpatenbecken und wei

Die erste typologische Gruppe von Flachbeilen, die-zeiter sudostlich, sondern in den aus Stein gemachten Exempla
lich ins Frihaneolithikum fallt, zeichnet sich durch ein ren im Westen nden. Dabei handelt es sich um dreieckige
deutliches Missverhéltnis zwischen Breite und Lange auupfer achbeile vom Typ Rédigen und andere (vgl. Abb,
wodurch die Beile eher schmalen Keilen dhneln. Ein weitedie in ihrer Form eindeutige Ahnlichkeiten mit spitznacki
res wesentliches Merkmal ist ihre betrachtliche Starke, migen Beilen aus alpinem Jadeit aufweisen (siehe Pétrequin
der sie o enbar formal an die steinernen Vorlagen ankniip u.a. eee; Klassen u. a. *es). Die lokale Herstellung von
fen. Diese Gruppe kann man weiter in drei UnterformenKupferartefakten wurde kirzlich durch die Entdeckung
gliedern, namlich in ungefahr rechteckige Beile (Typereines Schmelztiegels mit Spuren von Kupfer in Rousinov-
Plotnik, Stollhof, Hartberg usw.), dreieckige Beile (TypeRousinovec, okr. VySkov, bestétigt. Der Schmelztiegel wurde
Kaka/Treuen, Rddigen usw.) und Flachbeile mit deutlichm Kontext der Jordansmuhler Kultur gefunden und kann
ausladender Schneide (Typen Jordanow, Osik usw.). Die sidaher etwa auf das Ende desJis. vChr. datiert werden
ple Form der Flachbeile macht es oft schwierig, den konkreSmid ua. ses-).
ten Typ des Artefakts zu bestimmen; dieser kann oft nur Nach dem aktuellen Forschungsstand, der vor allem von
durch ihre Kombination de niert werden (Beispiele fir Analysen zur Zusammensetzung der Kupfergegenstande
diese Beile siehe Abh). ausgeht, lassen sich drei Materialgruppen identi zieren.

Die Flachbeile der ersten typologischen Gruppe stellekine groRe Gruppe von Artefakten besteht aus Exemplaren
die zahlenmagRig starkste Gruppe von aneolithischen schweaus nahezu reinem Kupfer, das héchstens Hundertstel-Pro
ren Kupferartefakten dar. Insgesamt wurden bisher etwa s zent anderer Elemente enthélt, am meisten SitheBeide
Exemplare ver6 entlicht (Abb.). Nur in zwei Fallen kom  Kupfertypen (Ees und N) unterscheiden sich nur geringfi
men sie in Horten vor. Der erste Hortfund, jener aus Vracowig voneinander, die Quelle beider Gruppen kénnte reines

Vgl. entsprechende Passagen in verschiede ¢ Dobes eee, unter Verwendung der » Kupfertyp N oder Eee des Stuttgarter
nen Banden der Publikationsreihe Prahisto Klassi kation nach Mayer = und Labors, Junghans Q. es-¢, —£; eee
rische Bronzefunde, Abteilung 1X. Kuna eees, Tab.s.

TAGUNGEN DES LANDESMUSEUMS FUR VORGESCHICHTE HALLE « BAND 31 « 2024



312

MIROSLAV DOBES

Abb.  Kreuzéxte (ca. €€se—eeee v. Chr.). Fundauswahl. In Klammern hinter der Fundstelle wird der Typ des Artefakts angegeben. «— Velké Losiny,
okr. Sumperk, Hortfund (Jaszladany); €—, Roudnice, okr. Hradec Kralové, Hortfund (€ Jaszladany, , Négradmarcal); - Litom fice, okr. Litom fice
(Noégradmarcal).

Fig. Adze-axes(c. —+ BC). Selection. The type of artefact is given in parentheses after the site of discovery. — Velké Losiny, Sumperk district,
hoard (Jaszladany); — Roudnice, Hradec Kralové district, hoard ( Jaszladany, Nogradmarcal); Litomesice, Litomeeice district (Nogradmarcal).

Metall aus der Erdober &che gewesen sein, von dem alleerschiedener Typen (DobeSausees, Tab. ). In Bohmen
Kupfererzaufschliisse in groBem Mafe begleitet wurderst die Situation nicht so eindeutig. Die Materialgruppe Eee
(Pernicka eeee, ¢ ). Das Metall der angegebenen Parameter ist zwar bei den beiden Kreuzaxten vom Typ Jaszladany,
weist somit nicht eindeutig auf eine bestimmte Quelle hinaber nur bei zwei der sieben analysierten Hammeréaxte und
(vgl. Heeb ees€, eo—ee: Fig. -¢) und seine Herkunft muss nur zwei von insgesamt e Flachbeilen nachgewiesen
daher immer in Bezug auf einzelne Artefaktgruppen bewer(Dobes eees, Tab. ¢; €; -; Dobes u.a. ¢es,, Taf. o).
tet werden. Die Kreuzéxte vom Typ Jaszladany sind vor allem in der
Im Untersuchungsgebiet gehéren zu der angegebene@rolen Ungarischen Tiefebene und in Siebenbirgen weit
Materialgruppe € analysierte schwere Kupfergegenstandeverbreitet (Heeb es€, ¢es; Map €), wobei auch dort ihre
In Mahren sind es alle analysierten Hammeraxte, fast all@usammensetzung in den meisten Fallen den Materialgrup
Kreuzéxte vom Typ Jaszladany und etwa zehn Flachbeilgen N oder Eee entspricht. Daher werden die Rohsto quel
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Abb. Kupferne Flachbeile der ersten typologischen Gruppe (ca. €€ee—eeee €hr.). Fundauswabhl. In Klammern hinter der Fundstelle wird der Typ

des Artefakts angegeben. « Halenkov, okr. Vsetin (Plofnik); ¢« Vracov, okr. Hodonin (Stollhof); « Rymice, okr. Krom fi® (Jordanéw); € Rackova, okr. Zlin
(Kaka/Treuen); , Dublovice, okr. P fibram (Stra®nice); - Fojtovice, okr. Teplice (Stra®nice); Malhostovice, okr. Brno-venkov (Malhostovice); --Rohovla
dova B |4, okr. Pardubice (Hartberg); « Komofany, okr. Most (Rodigen); e Osik, okr. Svitavy (Osik); e Praha-Liboc (VSetaty); » Luhatovice, okr. Zlin
(Belsdorf?).

Fig. Copper ataxes of the rsttypological group (c.— BC). Selection. The type of artefact is given in parentheses after the site of discovery.
Halenkov, Vsetin district (Plo nik); Vracov, Hodonin district (Stollhof); Rymice, Kromeei%o district (Jordanéw); Rackova, Zlin district (Kaka/Treuen);
Dublovice, Peibram district (Stra%onice); Fojtovice, Teplice district (Strd%onice); « Malhostovice, Brno-venkov district (Malhostovice); « Rohovladova Bel4,
Pardubice district (Hartberg); Komoeany, Most district (Rodigen); Osik, Svitavy district (Osik); Praha-Liboc (VSetaty); Luha ovice, Zlin district
(Belsdorf?).

len fir ihre Herstellung traditionell im sidlichen Teil der eeee). Typisch dafir ist ein Antimon- und Silbergehalt von
Karpaten gesucht (Patay ese€, ; ,,; ; e —¢). Ob es sich einigen Zehntel Prozent, in Ausnahmefallen liegt er bei Gber
bei den béhmischen und méhrischen Funden um Importes %; andere Spurenelemente sind héchstens im Bereich von
von Fertigprodukten handelt oder ob sie aus importiertenwenigen Hundertstel Prozent vertreten. Die Gegenstande
Halbfabrikaten vor Ort hergestellt wurden, lasst sich nachmit beschriebener Zusammensetzung konzentrieren sich
dem derzeitigen Kenntnisstand nicht entscheiden. Aufam Nordrand des Karpatenbeckens westlich des Biikk-
grund der angenommenen technologischen KomplexitaGebirges (Patay ses€, *; NOVOtna s €, —e; s-— Tab.),
ihrer Herstellung ist jedoch die erstere Moglichkeit deutlichmehr nach Westen in Mitteldeutschland und vereinzelt auch
wahrscheinlicher (vgl. Kienlin/Pernicka eeee). in Danemark (Klassen @. esss, e Tab. ).

Eine sehr hau ge Gruppe frihaneolithischer schwerer Von den ins Frihaneolithikum datierten Gegenstanden
Kupfergegenstande umfasst Exemplare, die aus Antimonwvurde das Noégradmarcal-Antimonkupfer bei ungefahr
kupfer vom Typ Nogradmarcal gegossen wurden (SchubeiGegenstanden aus Béhmen und Mahren identi ziert (siehe
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Abb. Verbreitungskarte der kupfernen Flachbeile der ersten typologischen Gruppe in der Tschechischen Republik (ca. €€+=—€fn). Hortfunde
sind umrahmt. « Neda Konice, okr. Uherské Hradist ; « Vracov, okr. Hodonin. Fir weitere Erlauterungen siehe Abb.

Fig. Distribution map of the copper at axes belonging to the rsttypological group in the Czech Republie-(c. BC). Hoards are circumscribed.
Neda Konice, Uherské Hradiste district; Vracov, Hodonin district. For additional explanations, see Fig.

Dobes eeee, Tab. ; €; -; Dobes u.a. ee,, Tab. ¢, DobeS ua. <. Jhs. wurde eine grof3e Anzahl préhistorischer Rilen
esse Tab. ). Dabei handelt es sich ausnahmslos um Kreuzhammer zum Erzbrechen gefunden, zusammen mit Kera
axte vom Typ Nogradmarcal und um die meisten Flachbeilenik der epilengyelzeitlichen Ludanice-Gruppe Die Ergeb
der oben erwahnten ersten typologischen GruppeNur ver nisse der dortigen Bleiisotopenanalysen sind zwar nicht
einzelt wurde diese Materialgruppe bei Hammeréxten regisunproblematisch (Modarressi-Tehrani a. eee-, ), aber
triert: in Mahren gar nicht und in Bohmen etwa in zwei die Zusammensetzung der Erze am besprochenen Fundort,
Fallerr . In das oben genannte Schema passt in dieser-Himauptsachlich Chalkopyrit und Antimonfahlerze (Tetraed
sicht die Metallzusammensetzung zweier Kreuzéaxte augt), schliet die Verbindung zum Nogradmarcal-Kupfer
dem Hortfund von Roudnice hinein: Das Artefakt vom Typ nicht aus (Schreiner a.eeee, o-¢).
Jaszladany wurde aus Kupfer der Materialgruppe Ee» und Die dritte frih&neolithische Materialgruppe stellt das
das Exemplar vom Typ Négradmarcal aus dem gleichnramHandlova-Kupfer dar. Aufgrund des Gehalts an Silber und
gen Antimonkupfertyp hergestellt. Antimon &ahnelt es dem Ndgradmarcal-Kupfer, unterschei
Die Streuung und Intensitat des Vorkommens von Fun det sich jedoch durch das Vorkommen von Arsen, normaler
den mit den beschriebenen Zusammensetzungen deuteteneise in Zehntel Prozent. Die typologisch ausgepragten
bereits in der Vergangenheit auf die Westkarpaten als moggleichnamigen Hammeréxte sind bis auf zwei Ausnahmen
liche Rohsto quelle hin (Novotna esee, o). Flir einen vor - nur im westlichen Teil der Slowakei belegt, sodass allein aus
handenen Bergbau bereits um €¢¢¢ \Chr., also etwa zur diesem Grund davon ausgegangen wird, dass der betref
Zeit der Herstellung von Kreuzaxten des Typs Nogradmarfende Rohsto aus demselben geogra schen Gebiet stammt
cal, zeugen vor allem die Funde aus mittelalterlichen undSchubert/Schubert eses, -+—-: Tab. « Abb. ). Auch
modernen Bergbauhalden in Spania Dolina (dt. Herrendie Befunde mit kupfernen Gussbarren und Tropfen, in
grund), okr. Banska Bystrica, im Slowakischen Erzgebirgelenen Arsen und Antimon in Zehntel Prozent nachgewie
Bei ihrer sekundaren Verarbeitung in der zweiten Halfte dessen wurden, kbnnten damit in Zusammenhang stehen

e Etwa * % in Bohmen und -*% in Mahren, e Exemplare der Typen Székely/Nadudvar aus < Dzerava skala bei Plavecky Mikulas, okr.
einschlieBlich aller Gegenstande aus dem Mlazovice, okr. Jitin, und Typ Szendaus Malacky (Slowakei): Farkas eeee, €£—€,
Hortfund von Nedakonice, okr. Uherské Praha-Strahov. Abb. se—+; Such& nad Parnou, okr. Trnava
Hradist . oo Totik/AEebrak eees; die neueste Ubersicht (Slowakei): Novotny/NOVAaKk sees, es-,

ndet sich bei Zachar/Salas eee, € —€e.
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